
b41141 38,5 15 22 34,8 68 77 x

b41241 orange  Stempel leicht erkennbar 38,3 16 23 34,5 70 76 x

b41341 orangebraun 38,7 15 20 35,9 77 81 x

b42142 Stempel schwach 38,5 29 31 50,4 73 79 x

b42242 Stempel deutlich 39,0 44 50 49,6 73 80 x

b43143 Stempel  leicht erkennbar 37,9 7 9 40,8 88 89 x

b43243 orange 38,0 14 18 37,2 80 88 x

b45145 Blockstempel schwarz 38,5 15 20 119 100 102 x

b45245 Blockstempel blau 38,6 16 20 116 101 101 x

b45345 Blockstempel schwarz 38,7 23 27 112 100 103 x

b45445 37,8-37,9 14 19 114 92-96 97-101 x

b46146 hellbeige 38,0 8 12 56,9 85 91 x

b46246 dunkelbeige 38,3 8 9 51,5 91 94 x

b46246 grau 38,3 9 9 50,1 95 98 x

b46446 braunbeige, unrund und ausgehärtet 37,2-37,6 16 11 50,0 101 102 x

b47147 blau  ohne Stempel 38,3 26 28 58,6 48 61 x

b47247 dunkelviolett 37,7 25 28 55,9 70 82 x

b47347 violett guter Stempel 38,8 22 23 58,8 55 65 x

b47447 blaugrau Reißlack  Stempel 38,7 24 28 58,4 53 62 x

b47547 violetter Rohling 37,1 19 23 52,9 55 66 x

b49149 38,4 17 25 34,5 71 78 x

b50150 38,2 35 42 32,6 48 58 x

b50250 resedagrün (neu lackiert) 37,2 30 35 37,9 45 60 x

b51251 37,7 14 17 32,8 78 84 x

b52152 38,5 10 7 44,7 95 98 x

b55155 37,9 38 41 38,2 61 75 x

b56156 gefühlt 57 sh 38,9 51 55 40,2 72 80 x

b56256 37,8 25 31 38,0 70 78 x

b56356 deutlich abgespielt 38,8 39 43 36,8 57 74 x

b56456 37,7 22 26 35,8 64 76 x

b57157 Liegeplatten und ausgehärtet 38,5 22 24 85,0 94 94 x

b59159 DM (ohne) 38,0 20 25 36,9 52 67 x

b59259 M.Fries 38,4-38,7 21 25 39,7 52 68 x

b59359 gelbe Pickel 38,8 20 25 39,8 50 66 x


